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实验试剂与仪器

本工作所用试剂均为分析纯，使用前未经进一步纯化。分析测试采用下列仪器：采

用意大利 MOD 1106 元素分析仪进行元素分析；红外光谱采用 Nicolet IR-470型红外

光谱仪，用 KBr 压片法对配合物在 400~4 000 cm-1范围内摄谱；核磁共振采用德国

Bruker DRX核磁共振仪（400 MHz）；循环伏安采用上海辰华电化学工作站 CHI630B；

pH值采用上海申科 pHS-25酸度计测定；荧光测试采用日本日立 HITACHI F-4500荧

光光谱仪；光催化析氢光源为北京泊菲莱公 PLS-SXE300/300UV型氙灯；氢气检测采

用 Agilent 4890D气相色谱仪。

光催化析氢的装置示意图

光催化析氢的装置示意图如图 S1所示。

图 S1 光催化析氢装置示意图

Fig.S1 The device schematic of Photocatalytic hydrogen production
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目标化合物的核磁图谱

目标化合物 1的核磁图谱如图 S2所示。

图 S2 目标化合物 1的 1HNMR图谱

Fig.S2 1H NMR spectrum of target compound 1


